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PROBLEMA:

Falla prematura, holgura excesiva,
separacion de la rétula

e El muidn protector no funcional no puede impedir la
contaminacién que pasa por la placa de cierre al conjunto
del mufdn; pronto se producira corrosién y desgaste.

e La ruptura de la funda puede causar la pérdida de
lubricacion y el desgaste rapido del cojinete que producira
una desviacion excesiva, holgura en la direccion, cambios
en el angulo de alineacién y posible separacion de
la rétula.

Placa de cierre corroida por
intrusion que penetra en el muion

Falla prematura de
la rotula superior

Dodge Dakota y Durango
2000-2004

SOLUCIAN:
MOOG°® K7392

e El muidn funcional de MOOG presenta una tecnologia con
protector obturado de policloropreno de calidad superior
con una valvula de descarga de grasa adaptada que
impide la contaminacion.

* Modelo engrasable

e La arandela de precarga Belleville ofrece un par de apriete
mas bajo y dota a la articulacion del pivote con un juego
axial minimo.

¢ Latapa patentada de MOOG se asienta de manera
radial en la caja, obturandola y evitando que entre
la contaminacion.

e |os cojinetes de metal sinterizado y templado no suelen
desgastarse demasiado como ocurre con los conjinetes de
plastico en condiciones dificiles.
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