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PROBLEMA:

Rotulas corroidas dificiles
de desmontar

* Puede resultar dificil desmontar las rétulas defectuosas
debido a la corrosion.

¢ El roce entre el pivote de aluminio de Equipo Original y de
la caja de la rétula producen corrosion, esto hace dificil
remover la rétula desgastada.

Consejo para la inspeccién: Puede que los métodos de
inspeccién que se emplean generalmente no pongan de
manifiesto el desgaste de las rétulas inferiores. El balanceo
de los neumaticos utilizando las posiciones de las 3 y de las
9 de un reloj puede mostrar un juego de la rétula que no se
ve con los métodos de inspeccion normales.
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Ford Taurus, Mercury Sable, Lincoln Continental

SOLUCIAN:

Solucion MOOG*® para
reparar completamente
la rétula

* Las piezas K8687 y T40256 de MOOG ofrecen una
solucion completa para reparar las rétulas desgastadas en
los vehiculos Taurus, Sable y Continental.

* La caja galvanizada de primera calidad K8687 de MOOG
ayuda a evitar la corrosién galvanica entre el pivote de
orientacién de aluminio y la caja de la rétula.

* La pieza T40256 de MOOG desmonta facilmente y de
manera segura las rotulas desgastadas al mismo tiempo
que evita los dafios causados por los métodos de
mantenimiento incorrectos. (No debe calentarse el pivote
de orientacion de aluminio para tratar de desmontar

la rétula.)
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PIVOTE ESFERIGO

CAJA COMPLETO
GALVANIZADA TEMPLADO CON
RANURAS DE GRASA
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CALIDAD CON VALVULA DE
INSTALAR DESCARGA DE GRASA
Marca / Modelo / Afio N.° de pieza de
recambio

Ford Taurus 96-04; Lincoln Continental 95-98; KBBB7

Mercury Sable 96-04 ‘
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